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測試專案測試專案測試專案測試專案 測試標準測試標準測試標準測試標準 結結結結    果果果果 

原漆外觀 目視觀察 無機械雜質 

漆膜外觀 目視觀察 平整光滑 

細度 GB/T 1724-1979 ≦40微米 

表乾 GB/T 1728-1979(第 2章乙法) ≦10分鐘 
乾燥時間 

硬乾 GB/T 1728-1979(第 3章甲法) ≦50分鐘 

光澤 (6Mil/60°) WI-科技-T1-012 可配各種光澤 

固體含量 GB/T 1725-1979 (第 2章甲法) ≧38% 

附著力 (劃格試驗，級) GB/T 9286-1998 ≦2 

硬度 GB/T 6739-1996 ≧2B 

揮發性有機化合物含量，克/升 P08-14 ≦275 

 
注：GB---爲中國檢測方法 

WI---爲中華制漆公司內部檢測方法。 


